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e r S a MOLYDUVAL URUN KALITESI
ITEMA — VAMATEKS SERISI YASANAN PROBLEMLER RAKiP URUN

Sonsuz milde asinma ve
paslanma
Pati dagitmasi
Kisa yag omr
Kopurme

_/‘

ONERILEN URUN : MOLYDUVAL SYNTHOLUBE GW SERISi
Sari malzemeyle uyumlu calisan POLYGLIKOL yapisi sayesinde
FAYDALARI : pati dagitmasini engeller.

Dusuk buharlasma oraniyla 25.000 saate kadar yaglama imkani
sunmaktadir.
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PICANOL - SMITH DOKUMA YASANAN PROBLEMLER RAKiP URUN
TEZGAHLARI

Mineral yag kullaniminda
senelik degisim
Yiuksek maliyet

Kopurme
Minera ol Hyrocrack Folyalphaolefin e
ONERILEN URUN : MOLYDUVAL TANTALUS A SERiSi
Yuksek basing dayanimi sebebiyle kopuk olusumunu
FAYDALARI : engeller.

Mineral yaglara gore 4-5 kat daha uzun omurliddar.
Uretici teknik sartnamelerini karsilamaktadir.
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S a MINERAL ve SENTETIK URUN

FARKLILIKLARI

Yag cinsi Viskozite Karbonlasma Alevilenme Kendinden Donma Yiizey Sirtiinme Buhar
Indeksi Orani noktasi alev alma noktasi  gerilimi katsayisi basinci

% °oC noktasi °C mN/m mbar

°C

Mineral 90-110 0,45 207 344 -15 32 0,101 0,530

P.A.O 120-200 0,20 257 405 -45 30 0,086 0,027
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STAUBLE ARMUR YASANAN PROBLEMLER FIMTEXTILE ARMUR

MOLYDUVAL MOLYDUVAL
TANTALUS A SERISI TANTALUS M...G SERISI

Kisa yag omru
Disli grubunda asinma,
Yag — Plastik
uyumsuzlugu sebebiyle
plastik aksamin
catlamasi

Cok uzun yag omrd,
FAYDALARI : Plastik ve elastomerler ile uyumlu
Muikemmel basing ve sicaklik dayanimi
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GRESORLUKLER MOLYDUVAL LONG LIFELM 3 Z

PALANGA GRESI MOLYDUVAL POLYPAN PA SERISI

PT.F.E. katkili sicaklik ve basing dayanimi ¢ok yliksek
LONG LIFE LM 3 Z kodlu Grintumuz uretici firmanin
FAYDALARI : tum teknik sartnamelerini karsilamaktadir.

Plastik uyumlu toz toplamayan POLYPAN PA SERISi
uzun 6murla palanga gresidir.
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